
 

DOMAINE 
 

• Sur les supportsrecommandé de préparer une pâte pigmentaire.  

Pour réaliser cette pâte pigmentaire, il faut malaxer 
la totalité du ou des pigments avec une partie de 
l’eau de gâchage et quelques gouttes d’agent 
mouillant. Plus cette pâte sera travaillée avant de la 
mélanger à l’ Enduit fin à la chaux 
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